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2. 

Το υλικό το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκμαγείων στην ακίνητη 

προσθετική είναι η γύψος, κυρίως  η υπέρσκληρη, η οποία με τις σωστές αναλογίες 

ανάμιξης σκόνης- νερού δίνει εκμαγεία με ικανοποιητική αντοχή.  

Υπάρχει επίσης η συνθετική γύψος η οποία έχει περιορισμένη χρήση, κυρίως λόγω του 

υψηλού κόστους. 

 


